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Amostragem de lote para inspeção e testes de peças fabricadas 

Amostragem para inspeção não destrutiva: visual, dimensional, dureza, 
rugosidade superficial, líquido penetrante, partículas magnéticas. 

Tamanho do lote  Tamanho da amostra  
2-13 

14-150 
151-280 
281-500 

501-1200 
1201-3200 

Todo o lote 
13 
20 
29 
34 
42 

 
Amostragem para testes destrutivos: tamanho de grão, flattening, flaring, teste 
de tração, teste de impacto. 
 

Tamanho do lote  Tamanho da amostra  
1-25 

25-50 
51-90 
91-150 

151-280 
281-500 

501-1200 
1201-3200 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 


